
rodzaj | type

szerokość | width

gramatura | weight

skład | composition 

numeracja | color number

seam slippage
 

fuzzing and pilling
 

abrasion resistance
 

tensile strenght
PN-EN 14465:2005+A1:2007

 
 

 

1240kPa
(średnia wysokość wyoblenia |
the mean height at burst : 26 mm)

142 ± 3cm

214.01-214.08

590 g/m² ± 5%

5

4 | osnowa | warp
8 | wątek | weft

77% nylon, 23% PES

tkanina | woven fabric

100 000 suwów | rubs

C

A

A

A

A

PN-EN 1021-1:2014-12

PN-EN ISO 12945-2:2002

PN-EN ISO 13936-2:2005

PN-EN ISO 12947-2:2017-02

1800N|osowa (kierunek wzdłużny) | wrap
1800N|wątek (kierunek poprzeczny) | weft

konserwacja
maintenance

PETIT

20°C

FlameRetardant

the mean of brusting strength
PN-EN ISO 14465:2005+A1:2007

cigarette test


