
MARGO

rodzaj | type

szerokość | width

gramatura | weight

skład | composition 

numeracja | color number

tarcie mokre | wet rubbing
 

test papierosa | cigarette test
 

przesunięcie w szwie | seam slippage
 

mechacenie i pilling | fuzzing and pilling
 

odporność na ścieranie | abrasion resistance
 

tarcie suche | dry rubbing
BS-EN 105-X12:2001

odporność wybarwień na światło | Colour fastness
to light
BS EN 105-B02:1994
odporność na promieniowanie UV | UV resistance

 

4

7/8

4/5

140 ± 3cm

7541-7547

100% olefin

417 g/m² ± 5%

4/5

4,4 | osnowa | warp
4,3 | wątek | weft

4

50 000 suwów | rubs

tkanina | woven fabric

A

A

A

A

B

B

B

BS-EN 105-X12:2001

PN-EN 1021-1:2014-12

PN-EN ISO 12947-2:1998

PN-EN ISO 12945-2:2000

PN-EN ISO 13936-2:2004

ASTM G-154 (1200 hours)

maintenance

LEWIS


	LEWIS
	MARGO
	skład | composition
	gramatura | weight
	szerokość | width
	rodzaj | type
	numeracja | color number
	100% olefin
	417 g/m² ± 5%
	140 ± 3cm
	tkanina | woven fabric
	7541-7547
	odporność na ścieranie | abrasion resistance
	PN-EN ISO 12947-2:1998

	mechacenie i pilling | fuzzing and pilling
	PN-EN ISO 12945-2:2000

	przesunięcie w szwie | seam slippage
	PN-EN ISO 13936-2:2004

	tarcie mokre | wet rubbing
	BS-EN 105-X12:2001

	tarcie suche | dry rubbing
	BS-EN 105-X12:2001
	odporność wybarwień na światło | Colour fastness to light

	BS EN 105-B02:1994
	odporność na promieniowanie UV | UV resistance
	test papierosa | cigarette test
	PN-EN 1021-1:2014-12

	50 000 suwów | rubs
	4/5
	4,4 | osnowa | warp 4,3 | wątek | weft
	7/8
	4/5




